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Quelle: WSA Uelzen

Lage der Schleuse Sülfeld
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Prüfnote: 4

− Bauwerksinspektion 2015:

− Notenbereich von 1 bis 4
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− Schadenssanierung an einer Schleuse

• Auseinandersetzung mit dem baulichem Zustand der 
Schleusenanlage

• Grundlage bildet der Prüfbericht der Bauwerksinspektion

• individueller Prozess 
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Fugensanierung
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen

Sparbeckenwand in Sülfeld
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen

Sparbeckenwand in Sülfeld
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Beschädigter Dehnteil umläufiger Dichtteil

Ursachen für einen Wasserdurchtritt
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Sanierung der Sparbeckenwände 1985
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Folge der Schädigung

Quelle: WSA Uelzen
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− Anforderungen an die Sanierungsvariante:

• Schadensursache darf keine Bedeutung haben

• Muss anstehenden Wasserdruck aushalten

• Witterungsbeständig

• geringe Bauteilbewegungen müssen aufgenommen 
werden können

 Dauerhafte Dichtwirkung

• Laufenden Betrieb möglichst gering beeinflussen



2. Fugensanierung
2.2 Variantenbetrachtung

14

− Variantenbetrachtung

• Abklebesystem
• Kippflanschkonstruktion

− Die Variantenbetrachtung beinhaltete:

• Technische Aspekte
• Kostenabschätzung
• Bauzeitenabschätzung
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Abklebesystem:

Quelle: SIKA Deutschland GmbH
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Kippflanschkonstruktion:

Quelle: R.Hohmann: Fugenabdichtung bei wasserundurchlässigen Bauwerken aus Beton
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− Abklebesystem

• Kostenersparnis: 64 %

• Zeitersparnis: 33,4 %

• Geringe Aufbauhöhe

Vorzugsvariante: Abklebesystem 
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Anordnung des Abklebesystems
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Korrosionsschäden
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Quelle: WSA Uelzen
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Quelle: WSA Uelzen

Tragkonstruktion

Triebwerkshäuschen

Zylinderschütz

Aussteifungskonstruktion
Führungsschiene

Bühne
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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Problematik:

− Tragwerkskonstruktion
• starke Korrosionsschäden
• Statisch relevante Punkte sind betroffen
• Korrosionsschutz nicht über gesamte Trägerlänge 

aufgetragen 

− Triebwerkshäuschen
• Vielzahl an Korrosionsschäden
• Energetische Vorgaben werden nicht eingehalten
• Arbeitsschutzrechtliche Defizite 
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− Korrosionsschutzmaßnahmen:
• Entschichten der Träger
• Aufbringen eines neuen Korrosionsschutzes

− Mögliche Sanierungsvarianten für die Tragwerkskonstruktion:
• Verstärkung durch Aufschweißen
• Anbringen von zusätzlichen Stützkonstruktionen
• Erneuerung

− Sanierungsvariante Triebwerkshäuschen:
• Erneuerung 
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− Vorzugsvariante?

• Nicht eindeutig bestimmbar

• Materialzusammensetzung nicht bekannt

• Schweißbarkeit fraglich

• Alkalitreiben noch aktiv?

− Grundlegende Untersuchungen zur Klärung der Randbedingungen 
notwendig
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Mögliche Anordnung einer Stützkonstruktion
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− Zusammenfassung 

• Sperrzeit notwendig

• Sanierungsvariante der Tragkonstruktion hängt von Voruntersuchungen 
ab

• Zwingend Erneuerung des Korrosionsschutzes 

• Erneuerung der Triebwerkshäuschen

• Gleichzeitiges Arbeiten an mehreren Konstruktionen 

• Kombination mit Fugensanierung möglich
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Fazit
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− Fazit Schadenssanierung

• Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen

• viel Planungsaufwand erforderlich

• Grundlegende Materialeigenschaften/Kennwerte müssen für die 
Planung der optimalen Sanierungsvariante vorhanden sein
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Vielleicht bis bald…in der WSV?
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